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	Titel 
	Bepaling van materiaaleigenschappen van bot voor de verbetering van schouderprothesen

	Trefwoorden


	biomechanica, micro-CT scanner, beeldverwerking, eindige-elementen

	Inleiding


	Het glenoid is het gedeelte van het schouderblad waar de bovenarm op aansluit. In ernstige gevallen van reuma wordt er een prothese in het glenoid geplaatst. Vergeleken met bv. heupprothesen presteren glenoidprothesen een stuk slechter en is verbetering gewenst. Voor het verbeteren van prothesen is het nodig om de materiaaleigenschappen van het bot te bepalen. Het glenoid bestaat uit trabeculair bot, een poreus materiaal, omhuld met het dichte zgn. corticale bot. Het trabeculaire bot is een orthotroop materiaal. Door glenoids van kadavers in een geavanceerde micro-CT scanner te scannen, kan de 3D-structuur van het trabeculaire bot bepaald worden. Van deze structuur kan een eindige-elementenmodel gemaakt worden, waarmee het mogelijk is de globale materiaaleigenschappen te bepalen.
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Eindige-elementenmodel



	Vraagstelling


	De volgende vragen zijn van belang voor het onderzoek.

1. Wat zijn de materiaaleigenschappen van het trabeculaire bot in het glenoid?

2. Hoe variëren de materiaaleigenschappen over het glenoid?

3. Wat zijn de verschillen tussen glenoids van verschillende kadavers?



	Uitwerking en eisen


	Het onderzoek kan in de volgende stappen worden uitgevoerd.

1. Prepareren van proefstukjes uit schouderbladen.

2. Micro-CT scannen van de proefstukjes.

3. Segmenteren van de verkregen CT-scans.

4. Omzetten van de scans in eindige-elementenmodellen.

5. Bepaling van de materiaaleigenschappen.

6. Interpretatie van de meetresultaten

	Opmerkingen


	Het prepareren van de glenoids en het maken van de micro-CT scans wordt uitgevoerd in het orthopaedie laboratorium van de Erasmus universiteit in Rotterdam (EUR).
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